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Fiihrende Branchenposition

Bei Polyurethanen (PU) ist BASF fiihrender Anbieter von
Systemen, Spezialititen und Grundprodukten. Mit seinem
weltweiten Netzwerk von 38 Polyurethan-Systemhdusern und
seinem breiten Produkt- und Services-Portfolio ist das Unter-
nehmen bevorzugter Partner seiner Kunden in vielen Branchen.
Die BASF-Marke ,,PU Solutions Elastogran® steht fiir die (iber
40-jahrige Erfahrung des Markt- und Technologiefiihrers fiir
Polyurethan-Systeme und -Spezialelastomere in Europa.

Elastospray Spritzschaumsysteme sind von der obersten Bau-
aufsichtsbehdrde, dem Deutschen Institut fiir Bautechnik in
Berlin (DIBt), bauaufsichtlich zugelassen. Fiir andere euro-
paische und auBereuropéische Lander liegen die Zulassungs-
bescheide der zusténdigen Behdrden vor.

Polyurethane machen das Leben komfortabler und sicherer und
sie helfen nachhaltig, Energie zu sparen. Sie tragen dazu bei,
dass Architekten Geb&ude besser isolieren und Automobilprodu-
zenten ihre Fahrzeuge gewichtssparender konstruieren konnen.
Hersteller von Schuhen, Matratzen sowie Haushalts- und Sport-
geraten nutzen die vielfaltigen Moglichkeiten und Vorteile dieses
Spezialkunststoffs.

Das ist Elastospray

Der Hochleistungsddmmstoff Elastospray ist ein (bis zu 95 %)
geschlossenzelliger Polyurethan-Hartschaumstoff. Er entsteht
durch das Vermischen von zwei zunéchst fliissigen Stoffen,
Polyol und Diphenylmethandiisocyanat, kurz MDI. Durch das
Mixen der beiden Komponenten entsteht ein reaktionsféhiges
Gemisch, das unter Warmeentwicklung aufschdumt. Am Ende
der Reaktionsphase beginnt der Schaum zu erstarren und aus-
zuharten. Mehrlagig, mit der Spritzpistole aufgetragen, gewéhr-
leistet Elastospray einen zuverlassigen thermischen Schutz und
dichtet dartiber hinaus fugenlos ab. Das Einsatzgebiet umfasst
nahezu alle Flachen von Flach- und Steild&chern, Decken,
Wanden und Béden.

Kundennah und kooperativ

Im europdischen Wirtschaftsraum betreibt BASF iiber ihre
Polyurethan-Systemhauser das Polyurethan-Geschéft der
BASF. Diese PU-Systemhauser bieten eine schnelle lokale
Betreuung bei der Entwicklung individueller Losungen bis
hin zu technischem Service, Vertrieb und Marketing. Bei
der Herstellung von Polyurethan-Grundprodukten sichert
sich BASF durch Worldscale-Anlagen in allen Regionen der
Welt eine fiihrende Position im Markt.

Orientiert an der Leitlinie ,Wir helfen unseren Kunden
noch erfolgreicher zu sein“, entwickelt BASF mafge-
schneiderte, individuelle Kundenldsungen und schafft
dariiber hinaus eigene innovative Produktanwendungen.
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit hat BASF Poly-
urethanes zusammen mit ihren Kunden zahlreiche Innova-
tionen auf den Weg gebracht. Sowohl in Form neuer Pro-
dukte, als auch mit zielgerichteten Weiterentwicklungen
und neuen Anwendungen.




Klimaschutz und Energieeinsparung

Der Klimawandel ist eine der zentralen gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit. Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft sind gefordert, den weiteren Anstieg
von Treibhausgasen zu bremsen und die vorhandenen
Ressourcen effizienter zu nutzen.

Heute ist jedem klar, dass fossile Energiequellen begrenzt sind.
Spétestens seit Erddl zum Spekulationsobjekt geworden ist.

Angesichts dieser Tatsachen ergeben sich fiir die Zukunft
verschiedene Konzepte und Mdglichkeiten zum dauerhaften
Schutz der Umwelt und des Klimas. Ein zentraler Ansatz ist die
Verbesserung der Warmeddmmung von Gebauden.

Es gilt Immabilienbesitzern die Angst vor energetischen
SanierungsmaBnahmen und den damit verbundenen Kosten
zu nehmen. Die notwendigen Technologien und Materialien
sind langst vorhanden und die Kosten sind iiberschaubar.

In vielen Fallen amortisieren sich die Investitionen fiir
Warmeddmm-MaBnahmen bereits in weniger als zehn
Jahren. Zudem werden in vielen Landern Zuschiisse und
giinstige Darlehen gewahrt. Machen Sie mit!

Warmedammung von Gebauden

Neu- und Altbauten werden heute und in Zukunft weitest-
gehend von den Erfordernissen der Energieeinsparung und
des Umweltschutzes geprégt. Besondere Bedeutung kommt
in diesem Zusammenhang der Warmeddmmung und Ab-
dichtung von Gebduden und Dichern zu.

Bauphysikalisch gesehen sind Décher die am héchsten
beanspruchten Teile eines Gebaudes. Sie miissen Hitze und
Kélte, Trockenheit und Nasse, Sturm- und Schneelast stand-
halten und noch nach Jahrzehnten dicht sein sowie zuver-
lassig thermisch ddmmen. Elastospray steht fiir zeitgeméBes,
umwelt- und energiebewusstes sowie wirtschaftliches
Dammen.

Energieausweis fiir Gebaude

Mit dem Kyoto-Protokoll haben sich die Industrielander dazu
verpflichtet, die Emmission von Treibhausgasen zu senken.
GeméB der EU-Richtlinie soll insbesondere der Energieaus-
weis Anreize schaffen SanierungsmaBnahmen durchzufiihren.
Er gibt Auskunft {iber die energetische Qualitit von Gebéduden
und soll beim Bau, Kauf oder der Vermietung potenziellen
Kéufern bzw. Mietern vom Eigentiimer vorgelegt werden.

AuBenddmmung auf
massiven Steildachern

Aufsparrendammung (Seit

|
- | Innend@mmung von Stallungen il
~  und Agrarbauten |

Innenseitige Dammung in
Holzrahmenbauweise
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Zwischensparrenddmmung

Flachdachern
b ——

_ Ddmmung auf massiven

Dammung von Boden mit
FuBbodenheizung
Zadd

Innenddmmung mit
Vormauerschale

‘ Dammung auf leichten Industrie-
Flachdéachern ’
AuBenddmmung hinter _*:-'
vorgehangter Fassade - -
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Dammung von Kellerdecken
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Innenddmmung mit
Vorsatzschale

Vielseitig Dammen mit Elastospray

Elastospray-Systeme werden im Spritzverfahren direkt am zu
ddmmenden Objekt hergestellt. Das Material bildet eine
durchgéngige, gleichmaBige Ddmmschicht ohne Fugen und

Liicken, wodurch ein wérmebriickenfreies Dammen maglich ist.

Der Spritzschaum ist die ideale Losung fiir die verschieden-
artigsten Fléchen und Formen, da sich das Material dem Unter-
grund liickenlos anpasst.

Die vielseitigen Einsatzmdglichkeiten von Elastospray

reichen von der Flachdachbeschichtung bei Neubauten (iber
die Flachdachsanierung bei Altbauten bis zum Industriebau.
Die Anwendungsbereiche beschranken sich aber nicht allein
auf die AuBenbeschichtung von Dachern. Aufgrund seiner ver-
arbeitungstechnischen Eigenschaften eignet sich Elastospray
auch fiir die Verarbeitung an der Unter- bzw. Innenseite eines
Daches. Das gleiche gilt fiir die innen- und auBenseitige Ddm-
mung von AuBenwénden sowie fiir die unter- und oberseitige
Decken- bzw. Bodenddmmung.

AuBenddmmung in zwei- ~
schaligem Mauerwerk

Perimeterddmmung

Die Verarbeitungstechnik und damit die Wirtschaftlichkeit ist
bei Innenrdumen die gleiche wie bei der AuBenddmmung. Der
Vergleich mit herkdmmlich geddmmtem Mauerwerk macht es
deutlich: Elastospray geddmmte Wande sind kostengiinstiger
in der Herstellung und haben, bei gleicher Schichtdicke, einen
wesentlich besseren Warmedurchlasskoeffizienten als andere
Dammstoffe.

Durch die geschlossene Zellstruktur ist Elastospray wasserfest
und dient gleichzeitig als Abdichtung gegeniiber Witterungs-
und Temperatureinfliissen. Bei der auBenseitigen Beschichtung
von Flachdachern erfolgt ein UV-Schutzanstrich.

Die einfache Verarbeitung des fliissigen Reaktionsgemisches
l&sst sogar eine Ausschdumung von Profilen (z. B. Rollladen-
und Fensterprofile) und jeglichen Formen zu.

-
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Die wichtigsten Vorteile

auf einen Blick

Dammen ohne Fugen und Liicken

Maximale Dammleistung bei geringer Dicke
Dammung schwer zuganglicher Bauteile
Hervorragende Haftung am Untergrund
Verbessert die Lebensdauer von Gebauden
Schnelle Verarbeitungszeiten

Sichere und qualifizierte Ausfiihrung
Steigert die Wohnqualitat

Geringes Materialgewicht

Qualitatssicherung durch Eigeniiberwachung

Einfacher Transport und geringe Lagerhaltung

Durch das Aufspritzen des Dammstoffs Elastospray
entsteht eine fugen- und liickenlose Dammschicht
ohne ,energieraubende” Warmebriicken. Eine
Luftdichtigkeit ohne zusétzliche Membranen kann
auBerdem erreicht werden.

Elastospray hat eine extrem niedrige Warmeleit-
fahigkeit, die von keinem anderen (iblichen Damm-
stoff erreicht wird. Das spart wertvollen Raum.

Durch die ,fliissige” Verarbeitung lassen sich
problemlos kritische, unzugéangliche oder gewolbte
Stellen ddmmen - lastiges Zuschneiden entfallt.

Elastospray haftet wie eine zweite Haut und ist fiir
nahezu alle Untergriinde wie z. B. Wellfaserzement,
Trapezblech oder Holzplatten geeignet.

Der harte, belastbare und geschlossenzellige
Baukonstruktion und Lebensdauer von Gebauden.

Ein erfahrenes Verarbeitungsteam kann bei
giinstigen Bedingungen mit einer Schdumanlage
mehr als 1000 m2 Dachfldche pro Tag beschichten.

Geschulte und gepriifte Fachkrafte von zertifizierten
Verarbeitungsunternehmen garantieren ein exaktes
und sicheres Auftragen des Spritzschaumes.

Bewohner von Elastospray geddmmten Geb&uden
berichten von einem verbesserten Wohnklima und
einer gestiegenen Behaglichkeit.

Durch das geringe Gewicht von Elastospray werden
die Bauteile kaum zusétzlich belastet, was z. B. bei
starker Schneelast auf Flachdachern Sicherheit bringt.

BASF Polyurethanes ist zertifiziert nach DIN EN

ISO 9001, ISO/TS 16949:2002 sowie DIN EN ISO
14001. Jede Charge wird vor der Auslieferung
gepriift und getestet. Lokale Produkizertifizierungen
flir Elastospray liegen in den jeweiligen Landern vor.

vV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VY

Elastospray wird als Fliissiggemisch erst auf der
Baustelle aufgeschdaumt und ermdglicht so
einen schnellen Transport sowie eine platz-
sparende Lagerung auf der Baustelle.

Wirtschaftliches Dammen

p Elastospray

Schaumstoff Elastospray verbessert nachweislich die

Aligemeine technische Informationen

Aufgrund der hervorragenden technischen Produkteigen-
schaften kann Elastospray vielseitig eingesetzt werden.

Mit einem Langzeitwert der Warmeleitfahigkeit A von
0,028 W/(m-K) lassen sich mit Elastospray diinne Ddmm-
schichten ausfiihren.

Elastospray ist frost- und wiarmebestandig
von -50 °C bis +100 °C.

Elastospray ist bestdndig gegen schwere Sauren und Basen,
Meerwasser, Industrieabgase sowie aliphatische Kohlenwasser-
stoffe (Mineral6l, Normalbenzin, Dieselkraftstoff).

Weiterflihrende technische Informationen, Zulassungen
und Datenblétter sowie Spezifikationen kénnen bei uns
angefordert werden.

Hinweis: Bei allen technischen Zeichnungen handelt es sich um
Prinzipskizzen. Anpassungen auf die besonderen Bedingungen des
Anwendungsfalles, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer
und baurechtlicher Hinsicht, missen berticksichtigt werden.

Physikalische und technische Kennzahlen

Eigenschaften niedrige Schaumdichte hohe Schaumdichte Einheit
Anwendungsgebiet Wand / Dach Boden / Terrasse /

begehbares Dach
Dichte 33-45 45 - 60 kg/m3 EN 1602
Langzeitwasseraufnahme <2 <2 % EN 12087
Geschlossenzelligkeit >90 >90 % IS0 4590
Brandverhalten Baustoffklasse * E E EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit A (Rechenwert) 0,028 0,028 W/(m-K) EN 12667
Wasserdichtheit (bei 0,6 bar) wasserdicht wasserdicht EN 1928
Druckfestigkeit (10 % Stauchung) 0,15-0,20 0,20 - 0,40 N/mm? EN 826

* E = Standardwert; hochbrandgeschiitzte Systeme im Sortiment vorhanden.




AuBenwand

Innendammung
mit Elastospray

Die innenseitige Ddmmung der AuBenwande ist das optimale
Verfahren, wenn eine Isolierung von auBen nicht mdglich ist.
Gerade dltere Gebdude mit erhaltenswerten oder denkmal-
geschiitzten Fassaden weisen oftmals einen geringen Warme-
schutz auf, der durch eine Innenddmmung um mehr als

60 % verbessert werden kann. Die Ausfiihrung ist zudem
vergleichsweise kostengiinstig, weil sie ohne Gerliste am
Gebaude auskommt und Raum fiir Raum realisiert werden
kann. Da sich die Innenoberfldchentemperatur der Wand um
ca. 2-4 Grad erhoht, wirkt sich dies positiv auf das Raum-
klima aus.

Mit dem Spritzschaumverfahren wird der Dammstoff
Elastospray einfach auf die Innenseite der AuBenwand
aufgetragen. Nach kurzer Aushértung wird die Ddmmschicht
mit einer raumseitigen Bekleidung versehen. Dies kann mit
Gips- oder Holzplatten, einem dekorativen Sichtmauerwerk
oder mit einer verputzten Vermauerung erfolgen. Aufgrund der
schon bei geringer Stérke hervorragenden Dammleistung von
Elastospray geht vergleichsweise wenig Wohnraum verloren.

} flexible Innenwandgestaltung
} schnelles Aufheizvermdgen der Raume
} Dampfbremse nicht zwingend erforderlich

} vergleichsweise wenig Raumverlust

Wandaufbau

ohne Ddmmung

m beziehungsweise Bauvorschriften zu priifen.

40 mm

60 mm

80 mm

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

100 mm

AuBenputz
Mauerwerk

Vorsatzschale mit
Gipskartonplatten

Geschossdecke

Warmebriicken-
ddmmung

Innenddmmung
Elastospray

Vormauerschale

AuBenwand mit Innenddmmung und einer leichten
Vorsatz- oder massiven Vormauerschale

120 mm

Der Einbau einer Dampfbremse ist unter Beachtung bau-
physikalischer, klimatischer oder regionaler Bedingungen

140 mm

AuBenwand

Perimeterdammung
hinter Abdichtung
mit Elastospray

AuBenwénde stellen in der Regel die groBte AuBenflache
von Geb&uden dar, durch die Warme nahezu ungehindert
entweichen kann. Durch einen Quadratmeter ungeddmmte

Wand gehen pro Jahr zwischen 100 und 150 Kilowattstunden / 2 Abdichtung
Heizenergie verloren. Das entspricht etwa 10 bis 15 Litern N g “/, 4
Heiz6l oder 10 bis 15 Kubikmetern Gas. Kellerwénde, obwohl | A s Perimeterddmmung
nic_;ht sich:[bar, s_ilnd auch AuBt_anwéindﬁ. Durch eing auBen- “RRAA oS Elastospray
seitige Warmedammung (Perimeterdammung) mit g/\\\/;/\\\/j/\\\/j/\\ NeSe 4 // .
Elastospray der Kellerwande kann der Energieverbrauch RN 77 Stahlbetonwand

. . SN2 SENEN
bis zu 90 % reduziert werden. AN N P

Kf/\\\/f/\\\/f/\\\/f\\ SNy Kellerdecke
o " . ) \/\\/\\/\\/\ A /

Der hochwéarmeddammende Spritzschaum Elastospray wird Q\ZQ\ZQ\Z\\\ NPT, 77
in einzelnen Lagen ohne Grundierung direkt auf die staub- m S\ // s //
freie KellerauBenwand aufgetragen. Auf die Ddmmschicht 6\\%\\2\\\ S g i S
erfolgt der Auftrag einer wasserdichten Oberschicht &Q//ii//g SN S

. o 5 o 5 - > T T T T T T T T ST T T AT T ST T AT T
(B|tumenanstr|ct_1, Wgsserdan_lpfdlffusmnsdlchte_ Folie _etc.). WWWW
Wegen unterschiedlicher regionaler Begebenheiten wie z. B. R R R R RN,
Hohe des Grundwasserspiegels und Anzahl an Regentagen

kann es spezielle lokale oder nationale Anforderungen geben.
Diese miissen beriicksichtigt werden.

} zeit- und kostensparende Verarbeitung Perimeterddmmung hinter Abdichtung

) wirmebriickenfreie Ddmmschicht

P komplizierte Geometrien kinnen ohne
Schneiden gedammt werden

) fugenlose und volifidchige Dammschicht

Wandaufbau Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

40 mm 60 mm 80 mm

Hochlochziegel 240 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 0,50 W/(m-K)

Innenseitige Vorsatzschale mit Gipskarton 1,41

0,47

0,35

0,28

0,23

0,20

0,18

Innenseitige Vormauerschale 60 mm 1,26

0,45

0,34

0,27

0,23

0,20

0,17

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

ohne Ddmmung 100mm 120mm 140 mm

Stahlbeton 300 mm,
Wérmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

Der Innenputz und die Abdichtung sind warmedédmmtechnisch nicht beriicksichtigt.

‘ 3,20 0,57

0,41 ‘ 0,32 ‘ 0,26 ‘ 0,22 ‘ 0,19

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




AuBenwand

AuBenseitige
Dammung

in zweischaligem
Mauerwerk

mit Elastospray

Viele Gebdude werden aus optischen bzw. baukulturellen
Griinden oder zum Schutz gegen extreme Witterungsverhélt-
nisse mit zweischaligem Mauerwerk ausgefiihrt. Damit die
kalte Luft zwischen Vor- und Hintermauerschale die AuBen-
wand nicht auskiihlt und somit den Energieverbrauch des
Geb&udes negativ beeinflusst, wird der Hohlraum mit einer
Dammschicht versehen.

Hierbei wird der PU-Schaum fugenlos in Schichten an

die AuBenwand aufgetragen. Um einen sicheren Halt des
Dammstoffs zu gewéhrleisten, ist auf einen staubfreien und
trockenen Untergrund zu achten. Die Vormauerschale aus
beispielsweise Klinkern, Bruchstein oder verputztem Mauer-
werk bildet die duBere Sichtbekleidung und dient zugleich
als Schutzschicht. In der Regel verbleibt zwischen Ddmmung
und Vormauerung eine 3 bis 4 cm starke Luftschicht, die
eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Regenwasser
abtrocknet.

} sicherer Schutz der Bausubstanz
D individuelle Gestaltung der Fassade
) witterungs- und verrottungsbesténdig

D feuchtigkeitsbestandig

Wandaufbau

ohne Ddmmung

RO AuBenschale
0 Luftschicht
R )

O AuBendammung
A Elastospray
R Mauerwerk
S S

AN Z — Geschossdecke
SeS\% S v 4

oy S

)‘)‘A)‘A
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Zweischaliges Mauerwerk mit Kernddmmung und
Luftschicht

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120mm 140 mm

AuBenwand

AuBenseitige
Dammung hinter
vorgehangter
Fassade

mit Elastospray

Die AuBenddmmung hinter vorgehéngter Fassade bzw.
mit hinterliifteter Bekleidung kann sowohl beim Neubau
als auch bei der Sanierung alter Gebdude zum Einsatz
kommen. Die Vorhangfassade dient als Witterungsschutz
der AuBenbauteile und bietet als dekorative Fassadenver-
kleidung gestalterischen Spielraum.

Zur Erstellung einer Vorhangfassade werden zunéchst
Wandhalter aus Metall in der AuBenwand verankert. Danach
wird der DAmmstoff Elastospray an die Wand gespritzt. Je
nach Art der Bekleidung erfolgt dann die Installation einer
vertikalen Traglattung aus Holz oder aus Aluminium-Trag-
schienen zur eigentlichen Befestigung der vorgehéngten
Fassade. Zwischen Vorhang und Ddmmung sollte eine Luft-
schicht von 2 bis 4 cm liegen, die zwischen den Plattenfugen
eindringendes Regenwasser und von innen nach auBen
diffundierenden Wasserdampf abtrocknet.

} guter Witterungsschutz der AuBenwand
D vielfiltige Fassadengestaltung
D erhiht die Behaglichkeit im Haus

) feuchtetechnisch unproblematisch

Wandaufbau
ohne Ddmmung

o Vorgehéngte Fassade
L i mit Unterkonstruktion
U LS x‘
ID‘ SEN
S Luftschicht
o ]
O AuBenddmmung
P Elastospray
o
S S S
o S S
NeSe\% ‘S v 4
S s 7S
RN Z 7/ ¢
b
L ey
SR —— Geschossdecke
o]

L Mauerwerk

AuBenwand mit Warmdammung und vorgehéngter
hinterllfteter Bekleidung

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120mm 140 mm

Hochlochziegel 240 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 0,50 W/(m-K) 1,28
AuBenschale und Luftschicht

0,45 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17

Der Innenputz ist warmeddmmtechnisch nicht beriicksichtigt.

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

L

Hochlochziegel 240 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 0,50 W/(m-K) 1,51
Vorgehéngte Fassade und Luftschicht

0,48 0,36 0,28 0,24 0,20 0,18

Der Innenputz ist warmedédmmtechnisch nicht beriicksichtigt.

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




Innenseitige : e | Innenseitige
Dammung in 4 | Dachddmmung
Holzrahmenbauweise G e I | | zwischen den Sparren

mit Elastospray g’ TRV - mit Elastospray

Die Holzrahmenbauweise, wie sie in GroBbritannien oder In Zeiten steigender Energiekosten und knappen Wohnraums
den USA typisch ist, basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip werden ungenutzte Dachgeschosse immer haufiger zu Wohn-
des Fachwerkbaus. Wahrend in den Vereinigten Staaten die e AuBenschale raum ausgebaut. Da die Dacheindeckung in den meisten Dachdeckung auf
Gebaude komplett aus Holz bestehen, verfiigen diese Hauser L u Fallen nicht entfernt werden soll, ist die Zwischensparren- Unterkonstruktion
in Europa in der Regel iiber ein auBenseitiges Sichtmauerwerk ?::jA Luftschicht dammung eine kostengiinstige und witterungsunabhéangige Dachsparren
aus Klinkersteinen. Die AuBenschale dient in erster Linie als N ) Lésung ein Dach energieeffizient zu ddmmen. ¢
Witterungsschutz und der landestypischen Optik. it Diffusionsoffene — Dachschalung

ighgl Folie Da die Sparren dlterer Gebdude in der Regel nur eine Tiefe
In beiden Varianten wird der tragende Wandkern in Form eines Ey:Z: von 10 bis 14 cm aufweisen, reicht die Ddmmstoffdicke kon- —— Dammung Elastospray
Holzrahmens erstellt. Zur Warmeddmmung werden die Hohl- 57 Verschalung ventioneller Materialien zwischen den vorhandenen Sparren
raume zwischen den vertikalen Holzstreben innenseitig mit ’i:i . oftmals nicht aus, um den heutigen Anforderungen an den
Elastospray ausgeschaumt. Hier bringt die geringe Warmeleit- ;:Z:Z A 2;';'::'}1 Warmeschutz gerecht zu werden. Angesichts der extrem
fahigkeit des Materials eindeutige Vorteile, da trotz geringer 1569 pray geringen Warmeleitfahigkeit von Elastospray und der hohen
Wanddicken eine vergleichsweise hohe Dammleistung \\ 1' Holzsténder Dammleistung bei geringer Stérke, kann auf eine kosten- und
erreicht wird. Der ausgehértete Spritzschaum gewéhrleistet e zeitaufwandige Aufdopplung der Sparren verzichtet werden.
zusétzlichen Halt und Stabilitét fiir die gesamte Holzrahmen- 5:;:: ! Beschichtete Mit dem bewéhrten BASF-Spritzschaumverfahren wird das
konstruktion. Zur Beliiftung ist zwischen der auBenliegenden 1 Gipskartonplatte Elastospray einfach und ohne lstiges Zuschneiden zwischen
Vormauerung und dem geddmmten Holzrahmen eine Luft- die Holzsparren gespritzt. So entsteht eine feste und hoch-
schicht zu berticksichtigen. warmeddmmende Schaumschicht ohne die energie-

raubenden Fugen bei der Verlegung (iblicher Ddmmstoffe.
D platzsparender Wandaufbau
Holzrahmenkonstruktion mit Warmedammung im Ge- } Dampfbremse nicht zwingend notwendig Sparrendach mit oberseitiger Dachschalung und

} schnelle Montage und DAmmung fach und hinterliifteter AuBenschale (Horizontalschnitt) innenseitiger Zwischensparrendimmung

) fugenlose und wirmebriickengeminderte DAmmung

} individuelle Fassadengestaltung

) ohne lastiges Zuschneiden des Dammstoffs
} keine zusatzliche Abdichtung erforderlich Der Einbau einer Dampfbremse ist unter Beachtung bau-
} witterungsunabhéngige und schnelle Verarbeitung l physikalischer, klimatischer oder regionaler Bedingungen
m beziehungsweise Bauvorschriften zu priifen.

Wandaufbau Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray * Dachaufbau Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

60 mm 70 mm 80 mm 90mm 100mm 120 mm 140 mm Zwischensparrenddmmung 40 mm 60 mm 80 mm 100mm 120mm 140mm 160 mm 180 mm
Bekleidung mit Gipskartonplatte Dachsparren 8 / 16
Holzsténder 60 / 100 oder grdBer, Abstand e = 70 cm, Holzanteil 11,4 % 0,61 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20
Abstand e = 62,5 cm, Holzanteil 9,6 % 0,43 0,38 0,35 0,32 0,30 0,26 0,23 obere Dachschalung 19 mm
Holzverschalung _ Die Luftschicht und der Dachaufbau oberhalb der Dachschalung sind warmedammtechnisch nicht beriicksichtigt.
AuBenschale mit Luftschicht

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




Steildach

AuBenseitige
Dachdammung
auf den Sparren
mit Elastospray

Unter der sogenannten Aufsparrenddmmung versteht man
die Warmedammung oberhalb der Sparren. Dabei wird der
Dammstoff von auBen auf den Dachsparren aufgebracht.
Erst dann folgt die Deckung des Daches, wobei Sparren und Dachsparren
Holzschalungen raumseitig sichtbar bleiben kdnnen. Eine
Aufsparrenddmmung ist dann vorteilhaft, wenn eine ener-
getische Sanierung und eine neue Eindeckung des Daches
erforderlich werden und das Dachgeschoss bewohnt wird.

Dachdeckung auf
Unterkonstruktion

Déammung Elastospray

Dachschalung

Ahnlich wie bei der massiven Steildachddmmung wird der
Dammstoff Elastospray unmittelbar auf die Schalung aufge-

tragen, die auf den Dachsparren befestigt ist. Da die auBen- N R — T
liegende Dammschicht extremen Temperaturschwankungen AR A A A R A TR A
ausgesetzt ist, tragt die Form- und Volumenbestandigkeit von PO T T T O O O R O TP T T

Elastospray dazu bei, eventuell auftretende Rissbildungen /j J
oder Verformungen zu verhindern. / /

} fugenlose und voliflichige Warmeddmmung

} warmebriickenfreie Dammschicht

Sparrendach mit sichtbaren Sparren, oberseitiger
Dachschalung und auBenseitiger Warmeddammung

} keine Wohnbeeintrachtigung wéhrend der Verarbeitung

} hohe Ddmmleistung durch variable Dammstoffdicke

Der Einbau einer Dampfbremse ist unter Beachtung bau-
physikalischer, klimatischer oder regionaler Bedingungen
m beziehungsweise Bauvorschriften zu priifen.

Dachaufbau Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2K) mit Elastospray *

Steildach

Dammung

auf massiven
Steildachern
mit Elastospray

Massive Décher bestehen im Grunde genommen aus
geneigten AuBenwanden mit all den damit einhergehenden
bauphysikalischen Eigenschaften. Das Dach wird vom
Hersteller aus vorgefertigten Elementen auf der Baustelle in
kurzer Zeit montiert, wobei nahezu jede Dachform méglich
ist. Da Massivdacher in der Regel aus Beton oder Porenbeton
bestehen, haben sie vor allem brand- und schallschutztech-
nische Vorteile, da sie StraBen- oder Fluglarm wirkungsvoll
abschirmen und hdchstmdglichen Feuerwiderstand sicher-
stellen. Weitere Aspekte sind die hohe Sicherheit bei Stiirmen
und der sommerliche Warmeschutz, der aufgrund der
auBenliegenden Dammung den Rdumen unter dem Dach

ein angenehmes Wohnklima verleiht.

~— Dachdeckung auf
Unterkonstruktion

— Dammung
Elastospray

Massivdach

Der Spritzschaum Elastospray von BASF Polyurethanes
wird einfach, schnell und unkompliziert auf die staubfreie
und trockene Dachfléche aufgespriiht. Eine Dampfbremse
zwischen dem massiven Dach und der Ddmmschicht ist
nicht erforderlich.

D angenehmes Raumklima
Massives Steildach mit auBenliegender

} sommerlicher Warmeschutz Wérmedammung

D verbesserter Schall- und Brandschutz

} warmebriickenfreie Dachkonstruktion

Dachaufbau Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

Aufsparrenddmmung 40 mm 60 mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160 mm 180 mm

Dachsparren 8 / 16

obere Dachschalung 21 mm 0,58

0,26

0,22 ‘ 0,19

0,17 ‘ 0,13

0,41 ‘ 0,32

Die Luftschicht und der Dachaufbau oberhalb der Warmeddmmschicht sind warmedammtechnisch nicht beriicksichtigt.

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

LL

40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120mm 140mm 160 mm

Massivdach / Stahibeton 160 mm
Warmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

Die Luftschicht und der Dachaufbau oberhalb der Warmeddmmschicht sind warmedammtechnisch nicht beriicksichtigt.

0,61 0,42 0,33 0,26 ‘ 0,22 0,19

0,17 ‘ 0,14

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




Flachdach

Dammung auf
massiven
Flachdachern
mit Elastospray

Flachdachbeschichtungen bei Neubauten und die Sanie-
rungen von Flachdach-Altbauten gehdren zu den Hauptan-
wendungsgebieten des PU-Spritzschaums Elastospray.

Die Ddmmung von Flachddchern stellt hohe Anforderungen
an den Dammstoff, da die Dachfldche unterschiedlichsten
Belastungen wie extremen Temperaturschwankungen,
Schnee-, Niederschlag- und Windlasten standhalten muss.

Die Dachbeschichtung mit Elastospray bringt erfahrungs-
gemaB Zeiteinsparungen von bis zu 80 % und Investitions-
ersparnisse von bis zu 50 % gegeniiber herkommlichen
Dammverfahren. Speziell kritische und unzugéngliche Stellen
an Lichtkuppeln oder Briistungen lassen sich problemlos
isolieren. Auch vorhandene alte Bitumendachbahnen kénnen
unkompliziert iiberspritzt werden. Schon wenige Minuten
nach der Beschichtung ist der Ddmmschaum ausgehartet
und trittfest. AnschlieBend erfolgt nur noch das Auftragen
einer UV-Schutzschicht aus dem vielseitigen Sortiment
zugelassener UV-Schutzprodukte.

} einfache und fugenlose Ddmmung kritischer Stellen
} geeignet fiir nahezu alle Untergriinde
} wirtschaftlich durch schnelle Verarbeitung

D langlebig und verrottungsfest

Dachaufbau

UV-Schutzschicht

Dammung Elastospray
Massivdecke
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Flachdach mit auBenliegender Warmedammung
und UV-Schutzschicht

Der Einbau einer Dampfbremse ist unter Beachtung bau-
physikalischer, klimatischer oder regionaler Bedingungen
m beziehungsweise Bauvorschriften zu priifen.

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

Flachdach

Dammung von
leichten Industrie-
Flachdachern

mit Elastospray

Ebenso wie die DAmmung von massiven Flachdéchern
gehort die Warmeddmmung von Industrieddchern zu den
traditionellen Anwendungen von Elastospray. Dacher von
Lager-, Produktions-, Messe- oder Sporthallen sind in der
Regel aus Trapez-Profilblech und weisen relativ groBe
Spannweiten auf. Diese leichten Dachkonstruktionen
bendtigen einen leichten DAmmstoff, um die zusétzlichen
Belastungen durch Schnee, Wind und Regen aushalten zu
kénnen.

Wegen der hervorragenden verarbeitungstechnischen
Eigenschaften kann Elastospray fugenlos auf das Profilblech
aufgetragen werden, also auch direkt in die rinnenférmigen
Vertiefungen. Danach muss die Dammschicht nur noch mit
dem UV-Schutz versehen werden. Dampfbremsen, Gefélle-
estriche oder sonstige Zusatzmaterialien sind nicht erforder-
lich und sparen wertvolle Zeit und Kosten.

D niedriges Gewicht des Ddmmschaums

} passt sich jeder Profilform liickenlos an

} bis zu 1000 m2 mittlere Tagesleistung pro Maschine

> druckfest, volumen- und formbesténdig

Dachaufbau

UV-Schutzschicht

Dammung Elastospray
Dachkonstruktion Trapezblech

Tragkonstruktion

Trapezblechdach mit auBenseitiger Dammung und
UV-Schutzschicht

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

ohne DdAmmung 40 mm

Massivdecke / Stahlbeton 160 mm
Warmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

60 mm 80mm 100mm 120mm 160 mm 200 mm

4,49 0,61 0,42 0,33 0,26 0,22 0,17 0,14

Ein Innenputz ist warmeddammtechnisch nicht beriicksichtigt.

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

L

ohne Ddmmung
Trapezblech \ 6,83

40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140 mm
| 064 | 044 | 033 | 027 | 023 | 019

*Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




Geschossdecke

Oberseitige
Bodendammung
der obersten
Geschossdecke
mit Elastospray

Die Warmeddmmung der obersten Geschossdecke ist die
einfachste und kostengiinstigste Losung zur energetischen
Sanierung des oberen Abschlusses der bewohnten Be-
reiche eines Geb&udes. Also dann, wenn der Dachraum
nicht beheizt oder ausgebaut werden soll. Eine Ddmmung
der Dachschrégen ist in diesem Fall nicht notwendig. Die
Dammschicht soll méglichst dicht, ohne Unterliiftung an der
zu ddmmenden Decke anliegen, um einen Luftaustausch
zwischen den warmen Wohnrdumen und dem kiihlen Dach-
boden zu vermeiden.

Elastospray kann zur Dachbodenddmmung ohne luftdichte
Ebene unmittelbar auf die trockene, staub- und schimmel-
freie Bodenflache aufgetragen werden. Das Spritzschaum-
verfahren von BASF Polyurethanes Iasst es problemlos zu,
schwierige und unzugangliche Stellen wie Kamine, Drempel,
Abseiten oder Rohrleitungen mit einzuschdumen. Soll der
Dachboden beispielsweise fiir Wartungsarbeiten begehbar
sein oder als Stauraum genutzt werden, kann zusatzlich eine
lose Abdeckung aus Spanplatten verlegt werden.

} keine luftdichte Ebene (Dampfbremse) nétig
} kostengiinstige Durchfiihrung
D passt sich liickenlos dem Untergrund an

} keine Unterliiftung der Dammschicht

Bodenaufbau

ohne Ddmmung

Stahlbetondecke 160 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Dachkonstruktion

Deckenddmmung
Elastospray

Warmebriicken-
ddammung

Oberste
Geschossdecke

Ddmmung der obersten Geschossdecke zum
unbeheizten Dachraum

60 mm

80 mm

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *
100 mm

120 mm

3,62 ‘ 0,59 ‘ 0,41 ‘ 0,32 ‘ 0,26 ‘ 0,22 ‘ 0,19

140 mm

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

FuBboden

Oberseitige
Dammung von
Boden mit
FuBbodenheizung
mit Elastospray

Eine Warmedadmmung oberhalb der Bodenplatte ist beim Ein-
satz einer FuBbodenheizung sinnvoll. Die Ddmmschicht dient
zur Trennung der beheizten und unbeheizten Rdume innerhalb
eines Gebdudes und vermindert so den Verlust wertvoller
Heizenergie. Auch bei nur zeitweise genutzten Rdumen bietet
die oberseitige DAmmung von Bdden mit FuBbodenheizung
Vorteile, da sich der ,kalte” FuBboden schneller aufheizt und
keine Warme in die Bodenplatte abgeleitet wird.

Wie bei der Dachbodenddmmung wird der Spritzschaum
Elastospray einfach auf den trockenen und staubfreien Boden
aufgespritzt. Rohrleitungen, Wasser-, Heizungs- oder Elektro-
installationen kénnen einfach und schnell eingeschaumt
werden. Nach einer kurzen Aushértung erfolgt die Verlegung
des Heizestrichs und der Heizrohre, wobei die Estrichschicht
durch eine Folie von der Dammung getrennt wird.

Der besonders druckfeste PU-Schaum gewahrleistet auch
unter der dauerhaften Last des Estrichs einen sicheren Unter-
grund mit hervorragender Ddmmleistung.

D dauerhaft belastbare Ddmmung

} verformungs- und stauchungsfrei

) diinne Dammschicht bei hoher DAmmleistung

D vergleichsweise niedriger Bodenaufbau

Bodenaufbau

ohne Ddmmung

Heizestrich 60 mm, Betondecke 160 mm,
Wérmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

Estrich

FuBbodenheizung

Trennfolie

40 mm

60 mm

80 mm

Dammung unter dem Heizestrich

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *
100 mm

Deckenddmmung
Elastospray

Geschossdecke

120 mm

zum unbeheizten Keller 2,18

0,53

0,38

0,30

0,25

0,21 0,18

ans Erdreich grenzend 3,46

0,58

0,41

0,32

0,26

0,22 0,19

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)




Kellerdecke

3

Unterseitige
Dammung von
Kellerdecken
mit Elastospray

Kalte FuBbdden im Erdgeschoss einer Wohnung entstehen,
wenn die Kellerdecke nicht gegen den unbeheizten Keller
geddmmt ist. Die geringen Temperaturen auf der Oberseite
der Decke fiihren zu hohen Energieverlusten und manchmal
sogar zur Bildung von Schimmelpilzen. Durch eine unter-
seitige Kellerdeckenddmmung mit Elastospray ist dieses
Problem leicht zu losen.

Mit Hilfe des Spritzschaumsystems von BASF Polyurethanes
kann die Decke des Kellers ohne kostspielige Unterkon-
struktionen und ohne lstige Verarbeitungsschritte wie Diibeln
oder Schrauben aufgespritzt werden. Sogar Rohrleitungen
sowie Wasser-,Heizungs- oder Elektroinstallationen kdnnen
einfach in die Ddmmung integriert werden. Auch Uneben-
heiten wie zum Beispiel bei alten Gewdlbekellern lassen sich
mit Elastospray wirtschaftlich und schnell ddmmen. Da die
Isolierung im Vergleich zu konventionellen Ddmmverfahren
fugen- und liickenlos erfolgt, besteht bei der Verarbeitung
keine Gefahr, dass kalte Luft zwischen Ddmmschicht und
Decke gelangt und damit die Ddmmleistung mindert.

P hemmt Schimmelbildung
D fiir Unebenheiten und Gewélbe geeignet
P ohne Bohren, Diibeln oder Schrauben

} liickenloses Isolieren unter Rohren oder Installationen

Deckenaufbau

ohne DdAmmung 40 mm

AuBenputz

Mauerwerk

L Warmebriicken-
v ddmmung

Geschossdecke /
Kellerdecke

Kellerdeckenddmmung
Elastospray

Unterseitige Deckenddmmung zum unbeheizten Keller

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2K) mit Elastospray *
50 mm 60 mm 70mm 80 mm 90mm 100 mm

Betondecke 160 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 2,10 W/(m-K)

‘ 2,40 ‘ 0,54 ‘ 0,45 ‘ 0,39 ‘ 0,34 ‘ 0,31 ‘ 0,28 ‘ 0,25

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)

Dach und Wand

Innenseitige
Dammung von
Stallungen und
Agrarbauten
mit Elastospray

Agrarbauten wie Stallungen, Scheunen oder Lagerhallen
sind starken Belastungen ausgesetzt. Ausdiinstungen und
Ausscheidungen von Tieren, Abgase landwirtschaftlicher
Nutzfahrzeuge sowie hohe Luftfeuchtigkeit und Kondens-
wasser beanspruchen die Gebaudekonstruktion. Hinzu
kommen duBerliche Witterungseinfliisse wie Stiirme,
Niederschldge, Schnee, Hagel und Hitze.

Ein fiir landwirtschaftliche Betriebe in Frage kommender
Dammstoff sollte strapazier- und widerstandsféhig und
natiirlich kostengiinstig sein.

Mit dem Spritzschaum Elastospray lassen sich alle méglichen
AuBengeometrien und das Dach sowohl von innen als auch
von auBen warmeddmmen. Das ausgehdrtete Material schiitzt
effektiv vor Zugluft und verstérkt durch die kompakte und
fugenlose Ddmmschicht die Tragkonstruktion des Gebaudes.
Elastospray leistet somit einen positiven Beitrag zur Lang-
lebigkeit und Werterhaltung der Bausubstanz.

} passt sich fugenlos jeder Geometrie an
D verstirkt die Gebaudekonstruktion
) physiologisch unbedenklich

} schnelle und wirtschaftliche Ausfiihrung

Wandkonstruktion
Dachkonstruktion
Dach: Faserzementwellplatten 7,14 0,64

ohne Ddmmung 40 mm

RN

N\

Wand- /
Dachkonstruktion
Faserzementwell-
platten / Wellblech

Dammung
Elastospray

PALNM A NN A L MR NN
I Tragkonstruktion

Innenseitige Wand- und Deckenddmmung von
Agrarbauten

Warmedurchgangskoeffizient U-Wert W/(m2-K) mit Elastospray *

50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
0,52 0,44 0,38 0,33 0,30 0,27

Wand: Wellblech 5,88 0,63

0,51 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27

* Warmeleitfahigkeit Elastospray, A = 0,028 W/(m-K)
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Ausfuihrungsbeispiele

Das Spritzschaumsystem Elastospray von BASF hat
sich aufgrund seiner Materialeigenschaften und der
wirtschaftlichen Verarbeitung seit vielen Jahren bestens
bewéhrt. Hier ein kleiner Auszug aus einer Vielzahl von
erfolgreich warmegeddmmten Objekten mit Elastospray.







